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■ Din marea familie a ceramicii monumentale se detaşează o categorie aparte, utilizată pentru a 
sublinia unele detalii arhitectonice ale faţadelor, precum cornişa, ocniţele, firidele, ferestrele, turla, dar şi 
s da strălucire severelor paramente din piatră brută ale edificiilor, atât laice cât şi religioase, construite în 
secolele X1V-XVU. Sintagma ceramica decorativă de faţadă desemnează mai multe subcategorii de 
obiecte, diversificate tipologic, variate ca formă, simple ori cu un repertoriu ornamental variat, folosite 
toate combinate sau doar unele dintre ele, la împodobirea construcţiilor: flori cruciforme, discuri şi butoni 
smălţuiţi, cărămizi simple ori smălţuite.

. Cel mai vechi monument din Moldova care a ajuns până la noi, decorat cu un întreg ansamhlo de 
ceramică de faţadă compus din discuri simple, de tip „ciupercă”, asemănătoare unei farfurioare cu suprafaţa 
uşor adâncită şi având în mijloc un buton conic, smălţuite în verde olive, dar şi flori cruciforme, precum 
şi cărămizi simple şi acoperite cu smalţ verde şi albastru, sa varii dispuse pe sobrele paramente de gresie, este 
biserica Sfânta Treime din Şiret, ctitoria domnitorului Petru I1.

Descoperiri de ceramică decorativă de faţadă, datând de la sfârşitul secolului XIV şi din primele decenii 
ale celui următor au fost făcute la biserica2 şi curtea vornicului Oană de la Tulova-Vomicenii Mari3, Suceava4, * •

1 Considerată ca datând din timpul domniei lui Sas (Corina Nicolescu, începuturile ceramicii monumentale în 

Moldova, în voi. Omagiu lui George Oprescu, Bucureşti, 1961, pp.378-379), biserica Sfânta Treime din Şiret a fost 
încadrată cronologic în timpul domniei lui Petru I (Istoria artelor plastice din România, \ol. I, Bucureşti, 1968, 
PP-185-186, R. Theodorescu, Bizanf, Balcani, Occident la începuturile culturii medievale româneşti (secolele X
XIV,), Bucureşti, 1974, pp.3L 1-312; idem. Implicaţii balcanice ale începuturilor mitropoliei Moldovei. O ipoteza, în 
v°l- Românii în istoria universala, 111/1, laşi, 1988, pp.562-563). Despre biserica Sfânta Treime s-a avansat ipoteza 
câ edificiul actual ar fi o refacere din temelii, în condiţiile respectării vechiului plan, refacere datând de la începutul 
secolului XV (cf. Lia Bătrîna, A. Bătrîna, O locuinţă domnească de la Alexandru cel Bun, în RMM-MIA, 2, 1975,

• P.-78 şi nota 47). Recent, în legătură cu biserica Sfânta Treime a fost formulată o altă ipoteză, conform căreia 

ţeasta a avut un alt plan şi a fost reconstruită de la cota 0 a elevaţiei, probabil în primii ani de domnie ai lui 
Alexandru cel Bun (C. Asăvoaie, Rolul reşedinţelor domneşti în consolidarea statului moldovenesc, în ArhMold. 
XXV, 2002, p.210).

‘ M.D. Matei, E.l. Emandi. O ctitorie din secolul al XlV-lea a vornicului Oană de la Tulova, în SC1A, AP, 32, 
!985, pp.7-8, fig.4/3-6.

■ ' Paraschiva-Vicloria Batariuc, Decorul ceramic al monumentelor din Moldova medievală (secolele XIV-XVU), în
f£lA, AP, 42, 1995, p.5 şi nota 15 (se va cita în continuare Decorul ceramic).

■ Paraschiva-Vicloria Batariuc, M. Andronic. Descoperiri arheologice la Suceava - contribuţii la cunoaşterea 
tyografici oraşului medieval, în Suceava, XV1I-X1X. 1990-1992, pp.43-44, lig.9/5.
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Cetatea Albă5, vechile mănăstiri de la Humor6 şi Moldoviţa7, Iaşi8, biserica9 şi casa domnească de la mănăstir 1 
Bistriţa10, mănăstirea Neamţ11. . I

Folosirea ceramicii decorative de faţadă va cunoaşte maxima sa dezvoltare în timpul domniei lui ; 
cel Mare, adevărat „secol de aur” al prelucrării lutului în Moldova. Acum au fost împodobite cu o adevărată 
parură de ceramică policromă formată din cărămizi smălţuite, butoni, cât mai ales discuri simple sau cu ^ 
variat repertoriu ornamental geometric, heraldic, zoomorf: mănăstirile Probota I5 6 7 8 9 10 11 12, Putna13, Pătrăuţi14, Sfântu : 
Ilie15, Voronel16, bisericile Bădeuţi17, Sfânla PaTaschiva de la Şipot, Suceava18, Sfântul loan din Vaslui1* 
Sfântul Nicolae din Iaşi20, Sfântul Gheorghe Hârlâu21, Sfântul Nicolae Bălineşti22, Sfântul Nicolae Dorohoi23' 
Sfântul Nicolae Popăuţi24 25, mănăstirea Probota II23, o biserică aflată în incinta mănăstirii armene Sfântul 1 
Auxentie (Zamca), Suceava26, şi probabil o alta, care a existat la Tulora27, Borzeşti28, Războieni29, Sfântul loan î 
din Piatra Neamţ30, mănăstirile Tazlău31 şi Neamţ32. Dar ceramica decorativă de faţadă na era un apanaj doar ! 
al edificiilor de cult, fiind curent utilizată şi la ornamentarea construcţiilor laice. Paramentul cetăţii Hotin * 
a fost decorat în unele zone cu forme geometrice, realizate din cărămidă smălţuită33 „labirintul” {pătrate

5 B. Slătineanu, Ceramica românească, Bucureşti, 1938, p.52, nota 2.
6 V. Vătăşianu, Istoria artei feudale în ţările române, voi. I, Bucureşti, 1959, p.399; Corina Nicolescu. op.cit.

p.386, notai. •
7 ibidem, p.386, nota 3; Gh.i. Cantacuz.ino, Vechea mănăstire a Moldoviţei în lumina cercetărilor arheologice, în

BMI, 3, 1971, p.82, fig.7/8. ’ .

8 N.N. Puşcaşu, Voica Maria Puşcaşu, Mărturii de civilizaţie şi urbanizare medievală descoperite în vatra istorica
a laşilor, în RMM-MIA, 2, 1983, p.23, fig.10. ■

9 Lia Bătrîna, A. Bătrîna, op.cit., pp.75-78, fig.3/b (discuri cu buton central).
10 Ibidem, fig.3/a (discuri concave).
11 R. Heitel, Cercetări arheologice efectuate la mănăstirea Neamţ, în MMS, nr.5-6, 1962, pp.331-333, fig.4,5. .
12 Lia Bătrîna, A. Bătrîna, O primă ctitorie şi necropolă voievodală datorată lui Ştefan cel Mare: Mănăstirea. 

Probota, în SCM-AP, 24, 1977, p.213.
13 I. Nestor et alii, Şantierul arheologic Suceava, în Materiale, V, 1959, p.613; Corina Nicolescu, op.cit., p.387, 

fig.9/d,e; 1 l/c,d; Paraschiva-Victoria Batariuc, op.cit., p.5, fig.1/10-13.
14 G. Balş, Bisericile lui Ştefan cel Mare, în BCMl, XVIII, 1925, p.22; V. Vătăşianu, ap.cit., p.649. -
15 Paraschiva-Victoria Batariuc, Cercetarea arheologică, condiţie a restaurării - Studiu de caz■ Biserica Sfânta 

Ilie, Suceava, tn voi. Monumentul. Tradiţie şi viitor, Iaşi, 2000, pp. 140-141.
16 Eadem, Decorul ceramic, p.7, şi nota 27.
17 C.A. Romstorfer, Aii.î den Mitteilungen aer k.k. Central-Commission (Fortsetzung aus dem Jahrbuch 1898), în 

JBLM, 1898, pp.l 12-114; Paraschiva-Victoria Batariuc, op.cit., pp. 13-14, fig. 1/3.
18 Eadem, Descoperiri inedite de ceramică monumentală la Suceava, în Suceava, XXI, 1994, pp. 104-105, fig. 1/6.8. ;
19 Al. Andronic, I. loniţă, Florentina Banu, Şantierul arheologic Vaslui, în Materiale, VIII, 1962, pp.799-800, fig.4/4. ’
20 C-I. Intraţi, Biserica şi podul din Borzesci, precum şi o ochire relativă la bisericile zidite de Ştefan cel Mure, în 

AARMSI, seria II, tom XXVI, 1904, pp.48,53,54, pl.XXVlI şi fig. 11; G. Balş, op.cit., p.58.
21 Ibidem, p.48; V. Vătăşianu, op.cit., p.656.
22 G. Balş, op.cit., p.39; V. Vătăşianu, op.cit., p.658; Corina Popa, Bălineşti, Bucureşti, 1981, p. 13.
23 G. Balş, op.cit., p.137; V. Vătăşianu, op.cit., p.631.
24 G. Balş, op.cit., p.46; V. Vătăşianu, op.cit., p.660.
25 Corina Nicolescu, Florentina Jipescu, Din trecutul mănăstirii Probota, în SCIA, 1-2, 1956, p.297, fig.3-9; Lia 

Bătrîna, A. Bătrîna, op.cit., p.225, fig. 12.
26 Paraschiva-Victoria Batariuc, op.cit., pp.105-106, fig.1/6,7.
27 C. Asăvoaie, Un disc ornamental din ceramică de la Ţufora şi semnificaţia sa, în ArhMold, XXI, 1998, pp.227- 

228, fig.J/a-b.
28 C.l. Istrali, op.cit., pp.14-15; G. Balş. op.cit., p.81-82; V. Vătăşianir, op.cit.. p.681.
29 Corina Nicolescu, op.cit., p.390; N. Grigoraş, Ştefan cel Mare şi epocala confruntare pentru apărarea patriei, m 

voi. Războieni - Valea Albă şi împrejurimile. Piatra Neamţ. 1977, pp.91-92.
30 G. Balş. op.cit., p.95; V. Vătăşianu, op.cit., p.684.
31 Istoria artelor plastice în România, voi. I. Bucureşti, 1968, pp.325-326.
12 Corina Nicolescu, Decorul mănăstirii Neamţ în legătură cu ceramica monumentală din Moldova în secolul d 

XV-lea, în SCIA, 1-2. 1955. pp.l27-128. fig. 14-23.
33 V. Drăguţ, Ceramica monumentală din Moldova - operă de inspirată sinteză, în RMM-MIA, 1. 1976, p.35. fi£-k
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ontentrice) ş< „Golgota” (o piramidă în trepte, încununată de cruce)34, iar la Cetatea Neamţului au fost 
descoperite discuri figurate35. Diverse obiecte care se încadrează în marea categorie a ceramicii decorative de 
f tadă precum discuri şi huloni triunghiulari şi pătraţi au fost descoperite în cursul cercetărilor de teren sau a 
celor sistematice efectuate în cuprinsul unor complexe aulice, la Cetatea de Scaun36, „casa domniei”, de .pe 
Câmpul Şanţurilor17, Curtea Domnească de la Suceava38, Curtea Domnească de la Bacău39, la unele reşedinţe 
boiereşti precum cele ale lui Luca Arbure de Ia Arbore40 şi Şipote - Iaşi41, Ia Spâtăreşti „La[IIate”42, Ia Siliştea 
Şcheii de lângă Suceava43, dar şi la unele locuinţe din mediul urban, cum eate aceea din zona’ străzii 6 

-Uoiembrie (curtea „Hanului Domnesc”) de la Suceava44.
v în secolul XVI decorul ceramic al paramentelor va fi mult mai rar întâlnit. Faţadele bisericilor au fost 

tencuite, pentru a putea fi acoperite cu frescă, astfel că decorul ceramic aproape a dispărut. Doar câteva 
biserici din prima jumătate a secolului XVI precum Sfântul Giieorghe45 şi Sfântul Dumitin din Suceava46 şi 
ctitoria lui Petru Rareş de la Probota47 au fost ornamentate cu ceramică decorativă de faţadă, asociată cu 
pictură în frescă. Ornamentaţia ceramică a paramentelor va fi reluată la sfârşitul secolului XVI (mănăstirile 
Galata48. Hlincea49, Aroneanu50) şi în prima jumătate a secolului XVII. La biserica mică, zisă a schitului de la 
mănăstirea Dragomirna51, paraclisul,mănăstirii Zamca dm Suceava52, clisiamiţa mănăstirii Maldoviţa53, bisericile 
Rădeana54, Buciuleşti55, Precista din Galaţi56 au mai fost folosite anumite elemente decorative din ceramică 
smălţuită, nemaiîntâlnite anterior precum farfuriile smălţuite, steluţele şi florile de crin stilizate.
, în colecţiile Complexului Muzeal Bucovina din Suceava se păstrează numeroase obiecte, întregi şi 
fragmentare, care se încadrează în marea categorie a ceramicii decorative de faţadă şi anume flnrâ cruciforme, 
discuri, butoni, cărămizi simple şi smălţuite, descoperite de-a lungul timpului la Cetatea de Scaun a Sucevei, 
biserica Sfânta Treime din Şiret, ctitoria de la Tulova a vornicului Oană, mănăstirile Putna, Probota I şi II, 
Sfântu Ilie, bisericile Sfântul Procopie, Bădeuţi şi Sfântul Nicolae din Iaşi. Cercetarea florilor cruciforme, a 
discurilor şi butonilor ornamentali ne-au permis efectuai ea unor observaţii legate de lehnica de nbţinere a acestor 
obiecte ceramice, datând atât de Ia sfârşitul secolului XIV cât şi din ultimele două decenii ale secolului XV.

: 34 Mariana Şlapac, Semnele apotropaice în cetăţile medievale din Moldova, în voi. Ană. Istorie. Cultură. Studii în

onoarea luiMarius Porumb, Cluj Napoca, 2003, pp.108*109, fig.4.
. 33 D. Constantinescu, Rapon asupra săpăturilor din anul 1942 de la Cetatea Neamţului, în ACM!, 1943,
pp.167,171,172, fig.48; R. Popa, Cetatea Neamţului, Bucureşti, 1963, p.46.

36 C.A. Romstorfer, Cetatea Sucevii descrisă pe temeiul propriilor cercetări făcute între 1895 şi 1904, Bucureşti, 

1913, pp.79-80, fig.78,79; Paraschiva-Victoria Barariuc, Decorul ceramic, pp.9-10.
. 37 Eadem, Descoperiri inedite, p.107, fig, 1/1,9.

. 38 Ibidem, pp.107-108, fig.1/2.
... 19 Al. Artunon, Civilizaţia medievală urbană în secolele X1V-XVII (Bacău, Tg. Trotuş, Adjud), Bacău, 1998, p.77,
fig.38/3,5.

40 Paraschiva-Victoria Batariuc, Decorul ceramic, p.10, fig. 1/14,15.
41 1. Mihail, Curţile lui Luca Arbore de la Şipote, laşi, în BCMI, XXII, 1929, p. 141.

■, 42 Lia Bătrîna, O. Monoranu, A. Bătrîna, Cercetările arheologice din zona Fântâna Mare — Spâtăreşti, cont. Vadu
Moldovei, jud. Suceava, în CAMNl, VIII, 1986, p.92.

43 Paraschiva-Victoria Batariuc, Descoperiri inedite, p. 109, fig.1/5.
44 Ibidem, p. 108, fig.1/3,4.

: • G. Balş, op.cit., p. 171; 1. Caproşu, Vechea catedrală mitropolitană din Suceava - biserica Sfântul loan cel Nou, 
laţi, 1980, p.47.

46 Paraschiva-Victoria Batariuc, Decorul ceramic, p. 11.
47 Ibidem.
48 G. Balş, Bisericile şi mănăstirile moldoveneşti din veacurile ai XVII-lea şi al XVIll-lea, Bucureşti, 1933, p. 15.
49 Ibidem, pp. 17-18, fig.13-14.
50 Ibidem, pp.20-21.
31 Paraschiva-Victoria Batariuc, op.cit., p. 12.

L. Şimanschi, Mănăstirea Zamca, Bucureşti. 1967, p.25.
53 B. Mitrea ei aIii, Şantierul arheologic Suceava - Cetatea Neamţului, în SCIV, 6, 1955, 3-4, p.810.
34 G. Balş, op.cit., pp.94,96.
55 Ibidem, p.108.
0 Paraschiva-Victoria Batariuc, op.cit., p. 12.
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Printre cele mai vechi piese păstrate în colecţiile Complexului Muzeal Bucovina şi care se încadrea i 
ză în marea categorie a ceramicii decorative de faţadă se numără florile cruciforme şi discurile provenite i 
de la biserica Tidova - Vornicenii Mari, ctiforia vornicului Oană de Ia Tuiova şi datate La sfârşitul seco- ! 
lului XIV57.

Atât florile cruciforme cât şi discurile au fost confecţionate dintr-o argilă de bună calitate, atent curâtaiă 
de impurităţi, în compoziţia căreia, pentru a-i reduce plasticitatea, i s-a adăugat drept degresant nisip cernut 
argilă care a fost bine frământată, omogenă, obţinându-se o pastă asemănătoare cu aceea din care se execulaşţ 
olăria de uz comun din epocă. Florile cruciforme - obiecte, cu cm corp tronconic, gol, cu marginile cvadrilohaie 
(Fig.2/7) - şi discurile (Fig.2/6), de tip „ciupercă”, după terminologia propusă de Corina Nicolescu3 *Vcu 
suprafaţa circulară, mărginită de un chenar în relief, câmpul uşor adâncit şi având în centru un buton conic 
prevăzute cu un picior de montare eilindric, plin, au fost iucrate la roata olarului şi apoi modelate cu mâni 
liberă, fără a folosi tiparele. Diametrele variate ale discurilor descoperite la Tuiova, oscilând între 8 şi £2 cm 
sunt un argument în favoarea ipotezei că toate aceste obiecte au fost modelate liber, doar cu ajutorul rotii 
olarului. Analiza picioarelor de montare a discurilor de la Tuiova a condus lu concluzia că această subcategoriea 
ceramicii decorative de faţadă au fost înecate de cel puţin doi meşteri, şi ne bazăm afirmaţiile noastre pe 
anumite detalii care le caracterizează. Astfel, o parte a picioarelor de montare se prezintă simple, drepte, goale 
la interior (Fig.1/1,6), o alta are suprafaţa striată de nervuri circulare în relief (Fig. 1/3), nervuri datorate tocmai 
modelării la roată şi care nu au mai fost netezite de olar; în timp ce o a treia numără exemplare pline, cu baza 
mult lăţită (Fig. 1/5).

Atât discurile cât şi florile cruciforme erau puse la uscat, pe rafturi de scândură negeluită, urme ale 
texturii lemnului imprimându-se pe baza picioarelor de montare ale unor discuri. O parte a discurilor au fost 
acoperite cu angobă aibă, prin imersarea în lichidul colorat a părţii decorative propriu-zise, după care erau din 
nou puse la uscat şi arse in atmosferă oxitlaiuă. In cazul florilor cruciforme şi a unei părţi a discurilor smalţul 
era aşternut direct pe pasta roşie, bine «ursă, fără a mai fi în prealabil acoperită cu angobă. Culorile de smalţ 
utilizate, verde şi brun, cunosc numeroase nuanţe, datorate atât dozării coloranţilor respectivi, cât mai cu. 
seamă priceperii meşterului olar în realizarea unei arderi de calitate.

Din deceniul şapte al secolului XV datează discurile şi butonii ornamentali descoperiţi la mănăstire* 
Putna39. Ceramica decorativă de faţadă provenită de la ctitoria lui Ştefan cel Mare a fost lucrată dintr-o pâslă 
cu mult nisip în compoziţie şi a fost acoperită cu o anume culoare de smalţ, un verde deschis „ou de raţă", 
frecvent utilizată şi în cazul veselei, dar care nu se mai întâlneşte în altă parte, în teritoriul est-carpatic. Butonii 
ornamentali, rectangulari ori triunghiulari se prezintă siio forma Unor plăcuţe de forma respectivă din care 
pleacă un picior de montare mai mult sau mai puţin tronconic. Butonii ornamentali au fost fasonaţi la roata şi 
apoi modelaţi cu mâna liberă, cu marginile tratate sub forma unor arce de cerc şi câmpul mult adâncit, având 
în centru o proeminenţă cilindrică gracilă, în timp ce discurile tip „ciupercă” au fost de asemenea fasonate la 
roată şi apoi modelate cu mâna Liberă. •.

O situaţie oarecum diferită se înregistrează în cazul discurilor care dalcaza din ultimele două decenii ale 
secolului XV, provenite de la biserica Sfântul Procoprr de la Bădeuţi (1487), mănăstirile Sfântu Ilie (1488). 
Probota II (între 1487-1496), precum şi la Cetatea de Scaun a Sucevei (1487-1496).

Discurile decorative se compun dintr-o placă circulară decorată (Fig.4/4,5) şr tui picior iie montare , 
cilindric, gol (Fig.3/6). Dimensiunile discurilor sunt diferite, unele dintre ele având diametrul oscilând intre 
valorile de 16-17 cm în timp ce altele au diametrele cuprinse între 18,5 şi 20,5 cm.

Tehnica de producere a discurilor şi butonilor ornamentali este, în linii mari aceeaşi, fiind asemăna- 
toare cu aceea de obţinere a cahlelor60. în funcţie de aspectul general al pieselor de ceramică monumentala 
se pol face diferenţieri care se datorează atât atelierelor, dar şi Fiecărui meşter ce a produs aceste obiecte 
decorative. .

S7 M.D. Matei. E:.I. Emundi, op.cit., p.10. .
Corina Nicolescu, începuturile ceramicii monumentale în Moldova, în voi. Omagiu lui George Oprescu, Bucuri11- 

1961, p.382.
39 Paraschiva-Vicioria Batariuc. op.cit., p.5.
60 Eadem. Calde din Moldova medievală. Secolele XIV-XVIL Suceava. 1999, pp.68-80.
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Astfel de diferenţieri formale caracterizează butonii proveniţi de la una din primele ctitorii ştefaniene, 
biserica Sfântul Procopie de la Bădeuţi, edificată, împreună cu mănăstirea de la Pătrăuţi în anul 1487. Butonii 
diferă de piesele similare descoperite în Moldova. Partea decorativă se prezintă ca o suprafaţă plană, 
triunghiulară sau rectangulară, cu marginile drepte ori uşor teşite, având în centru o proeminenţă cilindrică 
pţasivă. Piciorul de montare cunoaşte în cazul butonilor de la Bădeuţi diferite forme de tratare, întâlnindu-se 
exemplare cilindrice, pline, altele de asemenea cilindrice dar tubulare, goale la interior (Fig.2/3), precum 
şi tronconice, amintind unele pocale cu pereţii bombaţi (Fig.2/2), dar şi trtinconiee, cu baza mult lăţită 
(Fig2/1).

Discurile de la Bădeuţi, ca de altfel şi cele de la Sfântu Ilie, Cetatea de Scaun, Sfântul Nicolae din laşi 
$au mănăstirea Probota 11, au fost obţinute în două faze de lucru distincte, în două maniere diferite. Placa 
anterioară, circulară, cu decor în relief mai mult (Probota II, Cetatea de Scaun) sau inai puţin accentuat (Bădeuţi, 
Sfântu Ilie. Sfântul Nicolae Iaşi) era întinsă pe o suprafaţă plană, aplatizată probabil cu un mai ori întinsă cu 
un sucitor şi apoi imprimată cu ajutorul unui tipar, fie de lemn, fie de lut ars. Dacă placa era prea subţire, 
olarul mai adăuga încă un strat de lut, mai cu seamă în zonele unde decorul prezenta un relief accentuat, 
aderenţa celor două straturi de argilă nefiind în cele mai dese cazuri perfectă, „lipiturile” distingâtidu-se 
perfect şi astăzi. In cele mai frecvente cazuri, tiparui utilizat la imprimarea discurilor era din lemn, deoarece, 
în mod constant, detaliile motivului decorativ lipsesc, fie au fost estompate datorită îndelungatei folosiri. 
Discurile descoperite la Cetatea de Scaun au fost imprimate cu ajutorul unor tipare de lut ars, atent finisate, 
astfel că detaliile motivului ornamentul simt perfect sesizabile deşi erau perfect ihutile în economia decorativă 
a acestor obiecte destinaie a împodobi partea superioară a paramentelor, poziţie care nu permite sesizarea 
amănuntelor*1. Este cazul, între altele a discurilor decorate cu personajul care ţine în mâini doi peşti, unde 
solzii sunt perfect desenaţi, a penelor din aripile Grifonului sau a striurilor vizibile pe bolta palatină a leului 
„rampant” (Eig.3/3). Piciorul de montare, cilindric, gol, era modelat la roata rapidă. Ambele părţi erau 
îmbinate cât lutul mai era încă moale, prin presare. Frecvent placa decorativă circulară avea pereţii drepţi 
(Fig.3/6), dar se cunosc şi cazuri când aceasta a fost tăiată oblic, pentru o mai bună fixare în peretele circular 
al piciorului de montare, astfel asamblat încât partea sa superioară să formeze un chenar liniar cu grosimea 
peretelui ee încadra câmpul, plasat cu circa 6-7 ram mai jos (Fig.3/6). Pentru o mai bună aderenţă a celor două 
părţi componente, în zona de contact dintre placa decorată şi piciorul de montare au fost aplicate benzi de lut 
circulare, masive, fixate prin presare cu mâna liberă şi se mai păstrează amprentele meşterului care le-a 
realizat (Fig.3/5). După operaţiunea de asamblare a celor două părţi componente ale unui disc, placa cu 
decorul era corectată de eventualele imperfecţiuni datorate imprimării, dar şi manipulării, unele detalii fiind 
subliniate cu ajutorul inciziei sau exciziei, mai cu seamă în cazul pieselor provenite de la Cetuiea de Scaun 
produse, cu siguranţă, în atelierul aulic de la Suceava.

După asamblare obiectele ceramice erau acoperite cu angobă, prin imersie în soluţia albă sau gălbuie - 
in cazul exemplarelor de la Bădeuţi - a plăcii decorate şi a părţii superioare a discului, după care erau puse la 
uscat, operaţie de lungă durată, executată la umbră, în absenţa soarelui şi a vântului. Urma o primă ardere 
realizată în atmosferă oxidantă. După răcire discurile şi butonii erau acoperiţi cu smalţ plombifer, colorat în 
verde, galben, brun, cu diferite nuanţe, smalţ aşternut pe stratul de angobă. Pentru a doua ardere, în cuptor 
butonii erau aşezaţi culcaţi pe una din laturi, şi se cunosc exemplarei eare păstrează fie câte o „lacrimă” de 

. smalţ prelinsă (Fig.4/1), fie porţiuni rie smalţ deteriorat în urma contactului cu o altă suprafaţă (Fig.4/2), în 
timp ce discurile erau dispuse în picioare, poziţie indicată de aceleaşi „lacrimi” de smalţ scurse pe chenarul ce 
mărgineşte placa decorativă (Fig.3/l). în timpul primei arderi unele discuri au suferit fisuri imperceptibile 
(fig.3/2), care nu i-au împiedic# pe meşterii olari să acopere cu smaiţ şi aceste piese ce prezentau defecte 
ascunse. în momentul acoperirii cu smalţ a discurilor respective lichidul colorat s-a scurs prin uceste fisuri, iar 
P^ste secole, când piesele respective s-au spart, aceste defecte au devenii evidente (Fig.3/2). Smalţul s-a 
infiltrat şi în iuterstiţiile care se găseau în zona de contact între piciorul de montare şi placa cu decor. Se pare

, (>l M. Ispii, Consideraţii asupra decoraţiei ni arhitectura civilă din Moldova. I. Epoca lui Ştefan cel Marc, în SCI A.
' A**. 29. 1982, pp.12-13.
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că discurile se deteriorau în primul rând din cauza acestor defecţiuni, fisuri ori o asamblare defectuoasă 'i 
defecţiuni ascunse de stratul gros de smalţ ce acoperea placa decorată. ’ j

Analiza eelor două subcategorii ale ceramicii decorative de faţadă păstrate în colecţide Complexul^ 
Muzeal Bucovina, Suceava şi având o provenienţă diferită ne-a permis formularea unor ipoteze care Se cef ; 
verificate de observaţii ulterioare făcute pe exemplare similare. .

Astfel, aşa după cum am postulat într-o lucrare anterioară, dimensiunile discurilor figurate nu pot 5 
folosite pentru a se stabili o cronologie a acestor obiecte0", aşa clim sugera cu mai bine de o jumătate de secol ; 
în urmă regretata Corina Nicolescu, care eca de părere că piesele cu dimensiuni mai mici sunt mai timpurii 
fiind utilizate înainte de anul 149061 * 63 *. La împodobirea faţadelor bisericii Sfântul Procopie din Bădeuţi au fost 
folosite discuri cu decor zoomorf (Fig.4/4) cu diametrul de 16,5 cm, dar şi altele ornamentate cu roata solară 
cu diametrui de 18,5 cmw. Dat disenri cu diametrul de 17 cm au fost utilizate la biserica Sfântul Nicolae din 
Iaşi, ctitoria din anii 1491-1492 a lui Ştefan cel Mare65. Dimensiunile discurilor se datorează, după opinia 
noastră, nu anumitor decalaje temporare, ci atelierelor care executau aceste obiecte, varietatea lor nefiind 
dictată de o anume etapă cronologică66. în cadrul fiecărui atelier am putut identifica, în funcţie de 
caracteristicile formale ale obioctelor produse, existenţa a cel puţin doi meşteri, aceasta in cazul în'câre 
acceptăm ipoteza că toate speciile ceramicii decorative de faţadă folosite la împodobirea faţadelor unui 
edificiu erau lucrate într-un singur atelier.

în funcţie de calitatea produselor am postulat acum mai bine de un deceniu existenţa în Moldova a mai 
multor categorii de: ateliere care executau întreaga gamă a produselor eeranuce67. între aceste ateliere un loc 
deosebit îl ocupă atelierul aulic dc la Suceava care lucra pentru o clientelă pretenţioasă, domnul şi marii boieri 
ai ţării68. Suntem de părere că putem recunoaşte discurile şi butonii din colecţia Romstorfer, descoperiţi la 
Cetatea de Scaun a Sucevei drept produse ale atelierului aulie sucevean.

în perioada interbelică, un săteun din Probota a descoperit în apropierea amplasamentului ctitoriei 
ştefaniene nn cuptor de olar ce mai păstra în interior întreaga şarjă de discuri decorative69. Această descoperire 
dovedeşte că nu în toate cazurile ceramica monumentală destinată ctitoriilor domneşti era produsă în atelierul 
aulic de la Suceava. Din păcate, alte informaţii privind descoperirea cuptorului de olar de la Probota au rămas 
necunoscute. Lipsa detaliilor ne privează de o serie de observaţii legate nu numai de modul de dispuneţi: a 
discurilor în interiorul unui cuptor de olar, dar şi de date privind tipul acestei instalaţii meşteşugăreşti sau de 
capacitatea sa. Pe de altă parte, brutala restaurare a bisericilor ctitorite de Ştefan cel Mare, realizată la sfârşitul 
secolului XDC şi în primul deceniu al celui următor a alterat aspectul iniţial al faţadelor acestor edificii, astfel 
că pentru noi este dificil dacă nu imposibil de a stabili, chiar şi cu aproximaţie, cantitatea de ceramică 
monumentală necesară pentru ornamentarea paramentelor. Putem doar să presupunem că, toate componentele 
ceramice ale decorului de faţadă erau executate în acelaşi atelier, posibil de meşteri diferiţi şi arse în mai 
multe şarje, chiar în acelaşi cuptor, perfecţionat cu două compartimente.

Din analiza unor detalii de execuţie s-a putut pune In evidenţă prezenţa a eel puţin doi sau chiar trei 
meşteri olari care lucrau atât în cadrul atelierului aulic, cât şi a celor orăşeneşti. Produsele acestor meşteşugari 
erau asemănătoare, dar nu identice, putându-se spune despre ele ceea ce s-a scris şi în legătură cu figurinele de 
Tanagra şi anume că, deşi sunt toate surori, nu sunt niciodată gemene.

în lipsa ştirilor documentare despre activitatea atelierelor, dar şi a meşterilor olari medievali ilin 
Moldova aceste observaţii de detaliu sunt tot atâtea mărturii legate de modul în care erau obţinute unele 
dinire cele mai frecvente şi în acelaşi timp solicitate obiecte ornamentale ale secolelor XIV-XV: discurile 
şi butonii smălţuiţi destinaţi a împodobi paramentele construcţiilor laice sau ecleziastice din teritoriul est- 
carpatic.

" Paraschiva-Victoria Batariuc, Decorul ceramic, pp.13-15.
61 Corina Nicolescu, Florentina Jipcscu, op.cit., p.297.
0-1 Piese inedire, în colecţiile Complexului Muzeal Bucovina, Suceava.
05 C.l. Istiaii, op.cit., p.48.
66 Paraschiva-Victoria Batariuc, op.cit., p. 15.
6- Eadcm, Ateliere pentru producerea caldelor în Moldova medievala, în SCfVA, 43, J992, 2. pp.207-22 I.
6S Ibidem, pp.215-219.
09 H. Teodoru, Contribuţii la studiul originii şi evoluţiei planului (riconc în Moldova, în BMI, 1. 1970, p.36.



Fig. I. Fragmente de butoni descoperite la Cetatea de Scaun a Sucevei (1-2); 
Fragmente de discuri descoperite la Tulova-Vornicenii Mari (3-6).
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Fig. 2. Buloni orenameniali descoperii la Brâdăuţi (1-?), Probola II (4-5); 
disc (6) şi floare cruciformă (7), descoperite la Tulova - Vomicenii Mari
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Fig. 3. Discuri fragmentare descoperite la Cetatea de Scaun a Sucevei (1*6).
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Fig. 4. Fragmente de butoni (1_2) şi fragment de disc (3). descoperite la Cetatea de Scaun a Sucevei; 
discuri descoperite la Bădeuţi (4) şi mănăstirea Prohoiu II (3).
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: OBSERVATIONS CONCERNANT LA TECHN1QUE D'OBTENTION DE LA CERAMIQUE
. DECORATIVE DE FARADE DANS LA MOLDAVIE MEDIEVALE

■ r£sum£

: . ' A l'originalitd des monumenls de la Moldavie des XIV-e -XVII-e siecles, a conlribud bcaucoup la cdramique decorative de 
ficatlc- des fleurs cruciformes, des disques et des boulons, des briques simples ou £mailld$, qui, en fonction de la lumiere naturelle, 
fornoicnt une parurc briliante sur Ies severes paremenls en piene des ddificcs, soulignant ainsi quelques delails architccturaux commc 

• (âCOnuche, Ies niches, Ies fenelrcs, latourelle.
’• L'eglise Sfânta Teime de Şiret, ainsi qu'une serie d'autres edifices lai'ques et religieux datant de la fin du XIV-e siecle et des 

pfemiSres ddcennies de celui suivant ont etd decouverts â Tulova Vomicenii Mari, Suceava, Cetatea Albă, Iaşi, Ies anciens monastdres 
Bistriţa el Neamţ. Pendant ie rdgne d'Elienne le Grand, l'ulilisation de la cdramique decorative de faţade connaîtra son ddveioppement 
miximal. Les raonasteres Probota 1, Puma, Pâtrăuţi, Sfâjnul llie, Vaioneţ, lcs dglises Sffînra Paraschiva Sueeawa, Sfântul Procapie 
Bădeuţi. Slanlul loan Vaslui, Sfântul Nicolac Iaşi, Sfântul Gheorghe Hârlău, Sfântul Nicolae Bălineşti, Sfântul Nicolac Dorohoi. 
Sfântul Nicolac Popăuţi, Sfântul loan Piatra Ncain|, Borzcşti, Războieni, les monastdres Probota II, Neamţ, Tazlău, ainsi que "la 
toaison du voivode", la Cour Prindere de Suceava, la Cour Prindere de Bacău, les cours des boyards de Arborei Şipole Iaşi, Spătăreşti 
•La Hate'', etc. ont eu les paremenls nrnds aves diverses caedgories dn cdramique decorative dc faţade. Au XVI-e sidole, le 
d^co; ceramique deviendra plus rare, les faţades dtaient crdpies, pour les couvrir cnsuite de frcsques. Seulement quelques dglises de la 
premiere moitid du XVI-e sifecle, comme Sfântul Gheorghe et Sfântul Dumitru de Suceava, la fondation de Petru Rareş de Probota ont 

. iji omees avec de la ceramique decorative de faţade, associee k la fresque. Les omements cdramiques des parernents seront repris â la 
'fiii du XvI-e sidcle anx monasteires Galata, Hlincea, Aroneanu et dans la premiere inoitie du XVII-e siâele k l’eglise du couvent de 
Dragomima, â la chapelle du monastdre Zamca de Suceava, â la chapelle (clisiamiţa) du monastdre Moldoviţa, aux dglises Râdeana, 
Buciuleşti, "Prccista" de Galaţi.

. • , Dans les coliections du Complexe Museal Bucovina de Suceava, se trouve une gamme variee d'objots, enliers ou fragmemaires, 
qui s'encadrent dans la grande caidgorie dc la ceramique decorative de faţade: des fleurs cniolformes, des disques, des houtons, des 

, briques simples ou emailiees, decouverts le long du temps â la Cite Princidre de Suceava, aux eglises Sfânta Treime de Şiret, de Tulova 
. >Vomicenii Mari, aux monastdres Putna, Probota I ct II, Sfântul llie, aux dglises Sfântul Procopie Bădeuţi et Sfântul Nicolac de Iaşi.

La recherche des fleurs cruciformes, des disques el des boulons omememaux nous a permis de formuler quelques observalions 
jifcs de la technique d'obtontion de ces objets.

Les fleurs cruciformes et les disques dmaillds datant de la fin du XV-e sifecle ont dtd confectionnds k la roue rapide et ensuite 
modeles â la main. L'analyse des pieds (supports) de montage, des disques et des fleurs en forme dc croix decouverts â Tulova 
Vomicenii Mari a conduit â Ia conctusion que oeux-ci om cld travaillds par deuxarnsons potiers, au moins ; îtotre affirmation estbasde sur 
ceitains delails qui les caractdrisent. De cette maniere, une pârtie des pieds de montage soni simples, droits (Fig. 1/4,6), pendant qu'une 
litre a la surface stride, avec des nervures circulaires en relief (Fig. 1/3), rdsultdes k la suite du modelage k la roue; ces striations n’ont pas 
denivelees.

Les disques avee ddcnr en relief, gdoieidtrique ou zoumnrphe ont 616 cxdcutds en deux dtajies distincies: le pied de montage, 
cylindrique, vide, a dtd modele k la roue rapide, pendant que (a plaque oriculaire omde a dtd imprimde dans le moule; ses deux parties 
coraposantcs om dtd assemblces k l’cpoque ou la lerrc glaise dtait encore molie. On utilisail des moulcs en bois, en terre cuite; en ce 
demier cas, la clartd des ddtails dtait pitiş grande (Fig.3/3). Pour ablenir une mcillcuTc adhdrence des deux parties composantes, dans la 
zone de contacte entre la plaque liecorde et le pied dc montage, on a applique des Uimdes circolaires deieme glaise, messives, piressdes 
ala main (Fig.3/4,5). .
" Les boutons triangulaires ou carrds ont dtd modelds k la roue et ensuite faţonnes â la main, les bordures ont dtd tailldes 

droitement (Bădeuţi) (Fig.2/1-3) ou traitdes sous la forme des ares de cercle (Putna, Probota ft (Fig.2/4-5), La Citd Princidrc de 
. Suceava), le centre trds approfoudi, ayani au milie u une proemiuenee uanconiquc. .

Aprds le modelage et l'assemblage, Ies objets ceramiqucs dtaient couverts avec un engobe, par Finuncrsion dans la solution 
blarche ou jaunâtre dc la plaque ddeorde. Ensuite, ils dtaient essords, il s'agissait d'une opdration de longue durde, effeclude dans 
l’abscnce du v<mt et du soleil ; il suivait une premiere combustion, rdalisde dans Fatmospudre dxydante. Aprds le refroidissement, les 
disques el les bnutons etaiun) couverts avec email pUimbdpbere, colore en veri, jaune, brun, avec des differemes nuances ; l’dmatl dtait 

. ricndu sur la couche d’engobe. Pour la deuxidme combustion dans Ic four. les boulons elaient assis sur une pârtie ; on a decouvert des 
«emplaires qui gardent une «larme » d'email prolongde (Fig.4/1) ou des portions d’dmaux ddtdriordes â la suite du contacte avec une 
autre surface (Fig.4/2), pendant que les disques etaient disposes «debout », position indiqude par les mSmes «larmes » d'dmail,

. ecoulees sur la bordare de la plaque decorative (Fig.3/2).
Tout en tenant compte de la qualite des produits, on a supposd fexislence en Moldavie de plusieurs catdgories d’ateliers qui 

; Mecutaient loute la gamme des produits ceramiques. Panni ces atcliers, une place particuliere occupait I'atelier aulique de Suceava, 
qui iravaillait pour une clientele prclenrieuse, lcs voivodes el Ies gratids boyards du pays. On pense qu’en peut recounaître comme 
produits de cet atelier les disques et les boulons decouverts k la Cour Princidre de Suceava, pendant que des pieces similaires ntilisdcs 
P°ur omer les laţadcs des divers edillccs existams au monaslfcre Putna ont ctc cxecutees dans l’atelier ceramique qui t'onclionnait dans 
,e tadre du complexe monacal.

Paule d'informations documentaires sur l'activite des atcliers ctframiques ci des potiers de la Moldavie du Moyen Age, ces 
pbscrvations de detail sont auraot de tenioignages lies du moile dons lequel nn obtenait cermins des plus frequents et en meme temps 
tolliciics objets decoiatit's des XIV-c -XVl-c stccles : lcs disques cl les boutons cmailles desrines â omer les parernents des edifices 

- iaiques ou ecclesiastiques de l’espace est-carpatique.
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LA LEGENDE DES ILLUSTRATIONS

Fig. I. Fragments de boutons dccouvcrts i la Cile Princiare de Suoeava (1.2); fragmenls de disques ddcouverts i 
Vomicenii Mari (3,6);

Fig. 2. Boutons omemenlaux deeouverts ii Bădeuţi (1-3). Probota II (4,5), disque (6) el fleur cruciforme (7) dăco 
Tulova - Vomicenii Mari;

Fig. 3. Disques fragmentaires dccouvcrts â Ia Cile Princiare dc Suceava (1,6) ;
Fig. 4. Fragmenls de boutons (1,2) el fragment de disque (3) deeouverts â la Cile Princiare de Suceava; disques deco 

Bădeuţi (4) el au monasiere Probota II (5).
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