Der Hortfund von Crévic,
ein urnenfelderzeitliches Handwerkerdepot aus Lothringen
Alix Hénsel

Zusammenfassung: Ein aus dem Kunsthandel erworbener Hortfund, der 1932 in Crévic, Lothringen, gefunden worden
ist, wird im folgenden vorgestellt. Es handelt sich um einen Brucherzfund mit 44 Gegenstdnden, die sich drei Kategorien
zuordnen lassen: Werkzeuge eines Bronzegieflers, Altmetall zur Wiederverwendung und Fehlgiisse, die ebenfalls zum
Wiedereinschmelzen gedacht waren. Anhand verschiedener Objekte i3t sich das Depot der entwickelten Urnenfelderzeit
(Bronze final IIb —IIla) zuweisen. Das Formengut entspricht dem fiir Ostfrankreich iiblichen urnenfelderzeitlichen
Inventar.

Wesentliche Erkenntnisse iiber die Technik des Bronzegusses vermittelt die Zusammensetzung des Depots. Hier ist vor
allem auf die Lanzenspitzen hinzuweisen, deren Metallkerne zum Guf noch erhalten sind. Es ist dies das erste Mal, dafy
sich GuBkerne zusammen mit den fertigen Gegenstinden fanden. Hinzuweisen ist auch auf einen Rasiermesseranhénger,
dessen Metallanalyse durch das Rathgen-Forschungslabor, SMPK Berlin (vgl. Beitrag von J. Riederer), einen sehr hohen
Blei- und Zink-Gehalt ergaben. Da sonst nichts gegen eine Zugehdrigkeit dieses Stiickes zum Depot spricht, ist hier ein
sehr frither Nachweis fiir das Vorhandensein von Messing-Gegenstidnden gegeben.

Summary: The following study is concerned with a hoard, found at Crévic, Lorraine, in the year 1932 and acquired
through an art dealer. The assemblage concerned consists of broken metall pieces and contains 44 objects. These can be
assigned to the following categories: tools of a metalsmith, used objects to be melted down and recast, and miscast
objects, also to be reworked. Various objects in the hoard hint at the original date, that most presumably can be ascribed
to the advanced Urnfield period (Bronze final ITb—IIla).

The composition of the hoard presents essential information about techniques used in casting bronzes. Especially note-
worthy are the lanceheads, whose metal cores for casting are still existing. This is the first time that metal cores have
been found together with the finished products. Also to be noted is a pendant, whose metal analysis by the Rathgen
Research Laboratory, SMPK Berlin (cp. the study by J. Riederer), shows a high amount of lead and zink. As there is
nothing to indicate that the pendant does not belong to the hoard, the object provides rather an early evidence for the
existence of brass.

Résumé: L’article présente un trésor acquis sur le marché de I’art; il fut mis au jour 1932 4 Crévic en Lorraine. Il s’agit
d’an dépot de débris de métal, comprenant: 44 objets que 'on répartira en trois catégories: des outils de fondeur de
bronze, du métal de récupération destiné a la refonte et des rebus de fonte, destinés, eux aussi, au réemploi. On peut
dater le dépot, a partir de divers objets, & ’époque des Champs d’Urnes (c.a.d. le Bronze final IIb a IIla). Les formes
correspondent au répertoire courant de ’époque des Champs d’Urnes, dans I’est de la France.

La composition du dépot nous livre des connaissances essentielles sur la technique de la fonte du bronze. On retiendra
surtout les pointes de lance dont le noyau en métal est conservé. C’est la premiére fois que ’on retrouva des objets finis,
possédant leur noyau en métal. A retenir aussi un rasoir-pendentif, dont I’analyse au laborotoire Rathgen SMPK Berlin
(voir larticle de Riederer), donna une importante teneur en plomb et en étain. Du fait qu’aucun élément n’écarte
l’appartenance de cet objet au dépot, il attesterait donc ici I’existence trés ancienne d’objets en laiton.
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Im Jahr 1988 erhielten Mitarbeiter des Museums fiir Vor-
und Frithgeschichte, SMPK Berlin, Kenntnis von einem
44 Stiicke umfassenden Bronzehort, der sich im Besitz
eines privaten Sammlers befand (Abb. 1). Da der Inhalt
dieses Depots wesentliche Einblicke zur Technik der
Metallverarbeitung wihrend der entwickelten Bronzezeit
ermOglicht, war das Museum an seiner Erwerbung interes-
siert. 1989 -konnte der Fund angekauft werden und ist
nun in der neu er6ffneten Schausammlung zu sehen.

Die wechselvolle Geschichte, die dieser Hort seit seiner
Auffindung erlebte, 1if3t sich nur noch teilweise rekon-
struieren. Bei den Bronzen lag ein Zettel mit der Auf-
schrift: ,,Gefunden 1932 im Wald von Crévic*. Nach sei-
ner Bergung blieb das Depot offenbar iiber viele Jahre
im Besitz des Finders und gelangte dann in den Schwei-
zer Kunsthandel, von wo es der Berliner Privatsammler
erwarb.

Bei ,,Crévic‘‘ handelt es sich um ein kleines Stddtchen in
Lothringen, das sich etwa 20 km 06stlich von Nancy am
Rhein-Marne-Kanal befindet (Abb. 2). Der Verlauf die-
ses modernen Kanals entspricht weitgehend der Strafien-
verbindung von der Champagne zum Rheintal nordlich
der Vogesen. Diese noch heute bedeutende Verkehrs-
ader diirfte schon in prihistorischen Zeiten intensiv ge-
nutzt worden sein, stellt sie doch eine der direktesten
und am wenigsten durch Hohenziige behinderte Verbin-
dung zwischen der atlantischen Tiefebene und dem
Rheintal dar. Uber die Auffindungsgeschichte sind leider
keine weiteren Informationen vorhanden. Sehr wahr-
scheinlich waren die Gegenstinde des Hortes urspriing-
lich nicht in einem Gefdfl aufbewahrt gewesen. Diese
Vermutung wird durch ein zusammen mit den Bronzen
erworbenes Kidstchen gestiitzt, das einen hellen, sandigen
Lehm mit der beigefiigten Beschriftung: ,,Erde von der
Fundstelle des Hortes“ enthielt. Sein Vorhandensein
deutet darauf hin, daf® man bei der Auffindung bemiiht
war, nicht nur die Bronzen selbst zu bergen, sondern in
irgendeiner Weise auch ihre Lage zu dokumentieren.
Wiren Scherben eines Gefédles vorhanden gewesen, so
hédtte der Finder diese sicher auch aufbewahrt. Der glei-
che helle Lehm, den das Kistchen enthielt, fand sich
auch in den Tillen der Lanzenspitzen und Beile festge-
backen, so dafd sich die Zugehorigkeit des Késtchenin-
halts zum Niederlegungsort auf diese Weise bestiitigt.
Charakteristisch fiir das Depot von Crévic ist der frag-
mentarische Erhaltungszustand der Stiicke. Fast alle
Gegenstiande sind beschiddigt, unvollstindig oder weisen
Gufdfehler auf. Manche Gegenstidnde zeigen Gebrauchs-
spuren, andere sind offenbar nie benutzt worden und
besitzen noch unbearbeitete Gufindhte. Im folgenden
sollen die einzelnen Objekte des Depots nach Formen-
gruppen gegliedert vorgestellt werden. An jede Beschrei-
bung schliefdt sich eine Diskussion zur typologischen,
chronologischen und regionalen Zugehorigkeit des je-
weiligen Stiickes an sowie eine Behandlung technologi-
scher Details und Besonderheiten. Spezielle Beachtung
finden dabei vor allem die Gegenstidnde, die Erkenntnisse
iiber die Metallverarbeitung vermitteln. In diesem Zu-
sammenhang mochte ich dem Chefrestaurator des Mu-
seums fiir Vor- und Frithgeschichte, Herrn H. Born, mei-
nen Dank fiir die vielen Anregungen aussprechen, die er
mir bei der gemeinsamen Untersuchung der Bronzen ver-
mittelte und die in diesem Beitrag mit verarbeitet wurden.
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Die Lanzenspitzen und ihre Guf$kerne

1. Lanzenspitze (Abb. 4,2;9,4)

im oberen Blattbereich durchgebrochen. Gesamtlinge
48,7 cm, Tiille mit Durchbohrung bis zum Blattansatz
12 cm lang. Blatt schmal mit grofiter Breite im unteren
Bereich. Kriftige, fast bis zur Spitze hohle Mittlerippe.
GuBreste, Liiftungskanile und Gufzapfen am Tiillen-
mund noch vorhanden.

Patina dunkelgrau-griin mit moosgriinen Ausblithungen.
Gewicht 685 g.

2. Lanzenspitze (Abb. 4,3;9,6)

von der gleichen Form wie Nr. 1, im unteren Blattbe-
reich zerbrochen, oberer Teil verbogen. Urspriingliche
Gesamtlinge 48,9 cm. Im Durchbohrungsbereich der
Tiille auf einer Seite Loch durch Fehlgufl. Gufreste,
Liftungskanidle und Gufizapfen am Tiillenmund noch
vorhanden.

Patina dunkelgrau-griin mit moosgriilnen Ausblithungen.
Gewicht 670,5 g.

3. Gufdkern der Lanzenspitzen Nr. 1 und 2 (Abb.4,1;9,5)
Spitz zulaufender Bronzestift von 39,6 cm Linge, Quer-
schnitt rund, im Spitzenbereich anndhernd quadratisch
gehdmmert. Am unteren Ende fliichtig abgeschliffene
Reste des Gufizapfens, in diesem Bereich bis zur Hohe
des Fixierstiftes hohl.

Patina graugriin.

Im Gufdkern steckt der Stift zum Fixieren in der Guf-
form von 14,9 cm Linge, am Ende zur Schlaufe gebogen,
dort vierkantig, sonst rundstabig.

Patina hell-tiirkisgriin.

Gesamtgewicht 520 g.

4. Lanzenspitze (Abb. 5,6;9,1)

Lange Tulle mit Durchbohrung, Blatt schmal lorbeerfor-
mig, Gesamtlinge 18,5 cm. Im Bereich der Tiillenperfo-
ration und auf der Tiille im Blattbereich Locher durch
Fehlguf®. Gufinihte und Zapfen am Tillenmund noch
vorhanden, ebenso horizontaler Ausfluflzapfen im Be-
reich der Tullendurchbohrung.

Patina dunkelgriin mit hell-moosgriinen Ausblithungen.
Gewicht 219,5 g.

5. Gukern der Lanzenspitze Nr. 4 (Abb. 5,5;9,2)

Spitz zulaufender massiver Stab von 16,2 cm Lénge,
Querschnitt rund. Am stumpfen Ende abgeschliffene
Reste der beim Lanzenspitzengufl verwendeten Bronze.
Patina fleckig grau-griin.

Stift zum Fixieren in der Gu3form 10,7 c¢m lang, rund-
stabig, an einem Ende flach und zur Ose umgebogen.
Patina fleckig grau-griin.

Gesamtgewicht 204,0 g.

6. Tiille einer Lanzenspitze (Abb. 5,7;9,3)

Schlanke lange Tiille, im untersten Blattbereich abge-
brochen, Gesamtlinge noch 14,5 cm. Blattansitze sind
stark abgestoflen, Gudndhte nicht vorhanden, an Tiillen-
mund Uberarbeitungsspuren erkennbar.

Patina tiirkis bis leicht grau, glatt mit wenigen Ausblil-
hungen.

Gewicht 230,5 g.
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Abb. 1: Der Hortfund von Crévic; Photo H.-D. Beyer.
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