Zu den Herstellungstechniken der Armringe
aus dem Bronzefund von Lengyeltoti/Ungarn.

Hermann Born

Zusammenfassung: Die quantitativ grofite Gruppe aus dem Depotfund von Lengyeltoti/Ungarn, die Arm- und Oberarm-
ringe, wurden herstellungstechnisch untersucht und die Ergebnisse zusatzlich durch experimentelle Versuche rekonstruiert
bzw. bestatigt. Dabei zeigte sich, daf} die exakt angebrachten Spiralverzierungen und die gesamte Oberflaichenbearbeitung
ebenso wie die Stollenenden der Ringe bereits im Wachsmodell vor dem eigentlichen Bronzeguf3 angebracht wurden. Fiir die
exakt ausgefiihrten Spiralverzierungen fand dabei eine einfache aber effektiv einsetzbare Drehvorrichtung (,Drehbank®)
Verwendung, die bereits auf das routinierte Arbeiten prahistorischer Bronzehandwerker im Bezug auf Serienherstellungen
hinweist.

Summary: Bracelets and rings for the upper arm, which constitute the largest group of objects from the hoard of Lengyeltoti,
Hungary, were examined in regard to their production. The results were reconstructed and confirmed by further experimental
trials. The investigation revealed that the spiral ornaments, which were exactly applied, the whole surface adornments and the
tips of the spirals were already part of the wax mould before the proper process of bronze casting. The spiral adornments were
applied by means of a simple but effective turning lathe. The implies that Bronze Age artisans were already familiar with
certain aspects of mass fabrication.

Résumé: Les bracelets trouvés dans le dépot de Lengyeltoti/Hongrie, qui constituaient la plus grande partie des objets trouves,
ont été examinés du point de vue de la technique de fabrication utilisée. De plus, les résultats obtenus passaient par des essais
expérimentaux de reconstruction ou de confirmation. Il apparaissait que, les décorations en spirales faites avec une grande
exactitude, le travail de toute la surface et aussi les bouts des bracelets étaient déja lors du moulage en cire avant la coulée en
bronze. L'utilisation d’un tour simple mais efficace pour la décoration en spirales susmentionnée, indique, que déja a I'age de
la préhistoire les artisans travaillant le bronze avaient une routine qui pouvait conduire a une fabrication en série.

Nachfolgende Studien und Interpretationen der préahistorischen
Herstellungstechniken an der grof3en Objektgruppe der Armringe
aus dem Depotfund von Lengyeltoti in Ungarn sind das Ergebnis
von mikroskopischen und rontgenologischen Untersuchungen
sowie von experimentellen Arbeitsproben.

Der Erhaltungszustand samtlicher Bronzen aus dem Fund von
Lengyeltoti mufl mit sehr gut bezeichnet werden. Die Bronzen
sind bis in die Oberflichendetails hinein nahezu vollkommen
metallisch erhalten, griin-braunlich patiniert und mit unterschied-
lich griinen Korrosionsprodukten belegt (von der Patina liegen
keine Analysen vor). Der Depotfund wurde in den spaten 60iger/
frithen 70iger Jahren in den Werkstétten des Museums flir Vor-
und Friihgeschichte in Berlin ,restauratorisch® behandelt, d.h. ver-
mutlich wurden an einer rotierenden feinen Eisen- oder Stahl-
drahtbiirste die Bronzen unter starkem Druck gereinigt, teilweise
dickere Korrosionsauflagen grob abgeschabt und anschlieBend
samtliche Objekte viel zu dick mit einem Acryllack (Paraloid B
72) getriankt. Ein Ausschaben oder Ausfeilen der Korrosionspro-

I Alle Tafelzitate beziehen sich auf den Beitrag von B. Wanzek in

dukte in den Verzierungen der Bronzen wurde dankenswerter-
weise unterlassen. Lediglich ein bereits in préahistorischer Zeit
durch 10 Meif3elschldge in seiner Mitte gekerbter, d.h. intentionell
zerstorter und sicher erst neuzeitlich an der tiefsten Kerbung
durchgebrochener Oberarmring (Abb. 1, vgl. Wanzek Taf. 5,1;
11,4) ' wurde nach damaliger Art des Hauses an den beiden Bruch-
stellen und dartiber hinaus blank geschabt, beidseitig mit diinnen
Sdgeschnitten gespalten und die beiden Teile durch den Einschub
eines kleinen Kupferstreifens hierin mit Epoxidharz zusammen-
geklebt.

Die nachfolgend (sieche Wanzek: Katalog der Gegenstdnde IV d
1483—1578 bzw. Abb. 2 [Muster 1—10]) beschriebenen Herstel-
lungstechniken gelten zunéchst fiir die verzierten Arm- und Ober-
armringe, wobei aber auch die unverzierten Ringe identisch, eben
nur unverziert, hergestellt wurden (wenn nicht ausfiihrlich anders
vermerkt!). Die herstellungstechnischen Merkmale aller anderen
Gerite, Werkzeuge und Waffen wurden direkt in den Katalogteil
(siehe Wanzek) mit einbezogen.
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