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Raseneisenerz - Rennöfen - Roheisen
- Ablauf und Ergebnisse eines Experiments -

Ifachzu tragen sind die Analysenergebnisse der Schlacken aus Ofen 
I und III und die eines Stücks schmiedbaren Roheisens (III*) in 
Gewichts^:

I III III*

met, Fe 1,14 0,78 2,90

FeO 59,18 63,04 71,50

Fe2°3 10,44 19,40 2,28

Mn 0,79 0,66 0,76

Si02 20,33 11,55 17,18

p 2,33 1,18 1,92

A12°3 1,42 1,06 0,82

CaO 3,92 2,07 2,37

MgO 0,45 0,26 0,27

Die Abb. zeigt diese und einige Vergleichswerte in Säulendia
grammen. (Es handelt sich um eine Neuabbildung der Abb. 5, die 
wegen der Verkleinerung mißverständlich war.)
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