Ein keltischer Schatzfund aus dem Hunsriick

Im Herbst 1991 wurde dem Rheinischen Landesmuseum Trier ein unge-
wohnlicher Metallfundbestand aus keltischer Zeit zum Kauf angeboten. Die
14 GuBbrocken und ein unvollstindiger Halsring aus Bronze (Abb. 1; 3)
entstammen einer Raubgrabung bei Damscheid im 6stlichen Hunsriick, etwa
6 km westlich des Rheins. Auf die eher unerfreulichen Fundumstidnde ist im
einzelnen unten noch zuriickzukommen.

Das interessanteste Stiick des Fundes, zugleich das einzige, das einen datie-
renden Anhaltspunkt gibt, ist der Halsring (Abb. 1). Dieser wurde bei der
Bergung zerbrochen, und seine Oberfliche ist stellenweise stark verwittert. Es
handelt sich um das Nackenstiick eines zweiteiligen Halsringes. Sein vorderes,
auf der Brust zu tragendes Drittel war ehedem zwischen den stopselartigen
Enden des Nackenteiles eingepal3t und zum Anlegen herausnehmbar. Mit
einem Innendurchmesser von 12,7 cm und einer Offnung von 10,3 cm liegt
dieser Halsring im Durchschnittsbereich vergleichbarer Exemplare. Das feh-
lende Vorderstiick kann schon von den Maflen her nicht einfach nur eine
Wiederholung der hinteren Ringverzierung geboten haben. Vielmehr war es
als Blickfang besonders prachtvoll durch scheibenartige Erweiterungen oder
Pseudopuffer gestaltet, wie wir sie von zahlreichen Parallelfunden aus dem
gesamten Keltengebiet mit einem gewissen Schwerpunkt im Einzugsbereich
des Oberrheins kennen. Leider erschwert gerade das Fehlen des Vorderteils
eine genauere Herkunftsbestimmung. Auch das Nackenteil tragt auf seiner
Oberseite — die Auflageflichen sind glatt — reichen plastischen Schmuck.
Von den finf Zierzonen sind vier zwar sehr frei ausgefithrt aber im Prinzip
spiegelbildlich angelegt. Die besonders stark ausgearbeitete Zierzone in der
Mittelachse (M) besitzt dhnlich gestaltete Gegenstiicke vor den Stopselenden
(A-B). Dazwischen sitzen ganz andersartig gestaltete Zierknoten (C-D) mit
Resten von Einlagen. In den Zwischenrdumen erscheint nurmehr in kurzen
Partien der 10-12 mm starke Ringkorper. Der Aufbau des Nackenteiles mit
der Zierzonenfolge A-M-B wire durchaus geldufig, steht durch die Einschal-
tung der andersartigen Zierknoten C-D aber offenbar ohne nihere Parallelen
da. Mit einem gegeniiber ahnlichen Halsringen doppelt so starken Ringkérper
und dem massigen Zierbesatz wirkt das vorliegende Exemplar zudem auffal-
lend gedrungen.

Die zu schneckenartigen Knospen schwellenden Zierzonen (A-B, M) ver-
kérpern einen unverkennbar keltischen Stil im Stadium des sogenannten
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Abb. 1 Damscheid, Rhein-Hunsriick-Kreis. Bronzehalsring mit Tonkern. M. 2:3.

plastischen oder spaten Latenestils. Keltisch ist der wie spielerisch wirkende
Umgang mit wenigen pflanzendhnlichen Grundformen. Die bizarr wirkenden
Kompositionen streben keine Bildwiedergabe an. Wieweit man ihnen Zei-
chencharakter zubilligen mul, steht noch dahin. Bei dem vorliegenden, eher
schlichten Entwurf ist dies jedenfalls kaum anzunehmen. Projiziert man eine
Abrollung der Muster in die Flache, 146t sich der Grundaufbau leicht erken-
nen (Abb. 2). Es handelt sich um Dreierwirbel mit teilweise gegenliufig
eingerollten Enden, aus denen randlich nach einer (A-B) oder zwei Seiten (M)
zwel weitere Spiralranken herauswachsen. Bei den Zierzonen der Enden
(A-B) lehnt sich der spiegelbildlich konzipierte, aber recht frei ausgefithrte
Entwurf an eine Art Basislinie chne erkennbare Funktion an.

Die Zierknoten (Abb. 1-2), von denen nur einer (D) durch eine feine
Querrippe erkennbar abgesetzt ist, besitzen auf der Oberseite tropfenférmige
Hohlungen zur Aufnahme von in Resten erhaltenen Einlagen. Diese Einlagen
bestehen aus einer strukturlosen, glatten, dunkelbraunen, nach Trockenrissen
und Eindriickspuren urspriinglich sicher pastésen Masse. Vielleicht handelt es

11



Abb. 2 Damscheid, Rhein-Hunsriick-Kreis. Bronzehalsring. Abrollung der Zier-
muster.

sich um Birkenpech, wie es bei vergleichbarem Ringschmuck sonst nur zum
Aufkleben, von Glasauflagen etwa, benutzt wurde. Die erhaltene Wolbung
der Einlage bei C spricht aber deutlich dafiir, daf hier die dunkle Paste selbst
auf goldenem Bronzegrund den Ziereffekt hervorrief. Entsprechend fehlen
auch alle Spuren von Befestigungsnieten. Um die Fassung und-iiber den
gesamten Knoten zichen sich wie um ein verschniirtes Biindel sich auf der
Unterseite kreuzende diinne Pseudorippen. Sie sind erst nach den Guf als
Doppellinien vergleichsweise grob mit Punzen und Feilen ausgearbeitet wor-
den und ersetzen moglicherweise im Guf} nicht ausreichend ausgeformte
Rippen.

Die Einblicke in die Arbeitsweise eines keltischen Handwerkers erschdpfen
sich darin aber nicht, und es sind gerade die technischen Miingel des Ringes in
dieser Hinsicht besonders aufschlufireich. Der Ring besteht nicht durchge-
hend aus Bronze, sondern ist in seiner gesamten Linge iiber einem Tonkern
gegossen (Der Kern besteht aus einem hart verbackenen, schwirzlichen Mate-
rial mit einer teilweise pordsen Lamellenstruktur. Holzkohlebeimengung
scheidet wohl aus. Der Ton muf relativ frei von groberen mineralischen
Bestandteilen sein). Obwohl dieses material- und gewichtsparende Verfahren
seit der Bronzezeit technisch beherrscht und wiederholt praktiziert wurde, ist
es doch fir die Blirtezeit des keltischen Kunstgewerbes so gut wie nie beobach-
tet worden. Mit Ausnahme eines Beinringsatzes aus Winningen an der Un-
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termosel bestehen vergleichbare Hals- und Armringe stets massiv aus Bronze.
Nur auBlerhalb des keltischen Siedlungsgebietes, in Mittel- und Norddeutsch-
{and, wurde zu dieser Zeit der Gufl von Schmuckringen iiber einem Tonkern
nachgewiesenermalen praktiziert, doch kann das vorliegende Stiick schon
aufgrund seiner Ziermerkmale unmoglich einem solchen Herkunftsgebiet
zugeordnet werden. Andererseits bedienten sich keltische Handwerker nicht
immer nur erprobter Verfahren, sondern experimentierten gelegentlich auch
mit Losungen, die sich letztlich nicht durchsetzten. Ein solcher Versuch
konnte auch hier vorliegen. Ausgangspunkt war ein Standardverfahren fiir
komplizierte Giisse, der Guf in verlorener Form: Aus Wachs wird eine
Vorlage des Originals modelliert, sodann das Modell mit Ton ummantelt,
wobei Gubkanile im Tonmantel offen bleiben. Durch Erhitzen erhirtet der
Tonmantel zur Guiform, das Wachs schmilzt aus und 146t das Negativ des
Originals als Hohlraum zuriick. Dieser kann nun mit Bronze ausgegossen
werden. Nach dem Erkalten mufl zum Entnehmen des Rohlings die Tonform
zerschlagen werden, ist somit fiir weitere Ausgiisse verloren, fiir Serienabgiis-
se also nicht brauchbar. Wird das Wachsmodell {iber einem Tonkern model-
liert und dieser Kern durch Stifte vor dem Verrutschen nach dem Ausschmel-
zen des Wachses gesichert, verbleibt ein solcher Tonkern in dem Bronzeaus-
guB. Wie alle Bronzegiisse muBite auch der Rohling dieses Ringes liberarbeitet
und geglittet werden. Wie schon hinsichtlich der Knotenverzierung C-D
bemerkt, ist diese Nacharbeitung recht grob ausgefallen. Die Tonkernvarian-
te des Bronzegusses ist nicht nur komplizierter, sondern fiihrt bei der iiberwie-
gend unter 1 mm starken Metallwandung des Ringes fast zwangsldufig zu
erheblichen Problemen bei einem gleichmafigen AusguB der Form und letzt-
lich auch beider Nutzung. Falls der Ring tatsachlich ein Experiment darstelit,
so ist es jedenfalls weitgehend miBgliickt. Der Bronzemantel enthalt zahlrei-
che grofe und kleine Gufiblasen, die auch wesentlich die starke Verwitterung
im Boden befordert haben diirften. Die grobsten Gufifehler sind an drei
Stellen in der Technik des Uberfanggusses geschlossen worden. Dazu wurden
die Fehlstellen mit Wachs geschlossen, nachmodelliert, mit Ton ummantelt
und erneut mit Bronze ausgegossen. Die deutlich andersartige Patina mar-
kiert diese nachgegossenen Stellen im Bereich von D, M und zwischen C und
M sehr deutlich.

An der Unterseite bei den Zierenden A-B ist der diinne Metallmantel des
Ringkorpers an drei Stellen in Langsrichtung gerissen. In einem Fall haben
sich die Rander deutlich iibereinandergeschoben. Hier war die Ringkonstruk-
tion offensichtlich der Belastung beim Einsetzen des Vorderteils nicht ge-
wachsen, wozu der Ring ja jedesmal leicht aufgebogen werden mufte.

Derartige Ringe gehorten zur Tracht bessergestellter Frauen oder Middchen
der Zeit um 300 v. Chr. Im Rheinland allerdings erlischt um diese Zeit
allgemein die Sitte der Halsringausstattung, zumindest soweit die Grabfunde
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dariiber Auskunft geben. Insofernist der vorliegende Ring an seinem Fundort
bereits ungewohnlich.

Die GuB3brocken beanspruchen hauptsichlich durch den wahrscheinlichen
Zusammenhang mit dem Halsring Interesse. In diesem zeitlichen und kultu-
rellen Rahmen sind es sehr seltene Funde, die wieder einen Blick auf das
keltische Metallhandwerk erlauben. Die 14 Einzelstiicke (a-0) mit einem
Gesamtgewicht von 2163 g (493, 183, 419, 209, 123, 140, 59, 187, 53, 148, 32,
52, 33, 32 g) haben alle eine deutlich schwammartige bis grobporige, blasen-
reiche und von Schlackenabdriicken gekennzeichnete Struktur (Abb. 3-4). D.
Ankner vom Rémisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz hat dankens-
werterweise zwei Proben der Stiicke b und m, Vertreter der beiden vorkom-
menden Arten von GubBstiicken, einer Metallanalyse (Anteile der Elemente
in %) unterzogen und kam zu folgendem Ergebnis:

Cu As Ni Sb Sn Ag Pb

Probe b 99,78 0,19 0,06 0,02 0,03 0 = 0,04

Probe m 98,60 0,94 0,18 0,20 0,04 0,65 0,01

Abb. 3 Damscheid, Rhein-Hunsriick-Kreis. GuBkuchen, Oberseiten. M. 1:3.
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Abb. 4  Damscheid, Rhein-Hunsriick-Kreis. Guflkuchen, Unterseiten. M. 1:3.

,Die beiden Proben sind eindeutig nicht legiertes, lediglich verunreinigtes
Kupfer. Die Gehalte an Arsen, Antimon und Nickel usw. sind aus dem Erz zu
erklaren, das zur Verhiittung verwendet wurde. Dieses Erz diirfte in beiden
Fillen gleicher Provenienz sein. Der héhere Gehalt an den Nebenelementen
(Verunreinigungen) bei der Probe m diirfte entweder eine geringere Reini-
gungsstufe anzeigen oder zufallsbedingt sein.*

In keinem Fall liegt ein noch unverdanderter Ausguf} vor. Bei neun Stiicken
(a-1) handelt es sich um Fragmente von 15-23 mm dicken GulBikuchen, die in
eine flache, runde Mulde vonetwa 11 cm (a), 10,5 cm (b) oder 9 cm Durchmes-
ser (c-f) abgestochen worden waren. Ein 15 mm dicker GuBkuchen (k) zeigt
zwar den typischen Querschnitt, ist aber nicht kreisrund wie die anderen.
Daneben liegen drei nur maximal 8~11 mm dicke Gulifladen irreguldrer Form
vor (1-n), schlieBlich ein nicht ndher bestimmbarer, 13 mm dicker Brocken.

Alle GubBstiicke sind durch Zerbrechen geteilt worden. Da unmittelbare
Werkspuren, eines Schrotmeillels etwa, nicht feststellbar sind, geschah dies
vermutlich mittels Zangen, wobei Gufikuchen und -fladen auch verbogen
worden sind (c, k, n). Das grofite Gulikuchenstiick (a) zeigt ein nur zur Hilfte
abgebrochenes Ende. Offensichtlich liegen nie mehrere Teile des gleichen
Rohlings vor. Das Portionierungssystem ist gut erkennbar. Die Gullkuchen
wurden gehalftelt (a, k) und geviertelt (b-e), ferner liegen anndhernd achtel-
formige Segmente vor (f~g), aber auch zwei irregulire Teilstiicke (h-i). Der
halbe GuBikuchen (a) zeigt den Anbruch eines achtelartigen Segmentes. Einer
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