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Michael Ganzelewski und Thilo Rehren 

Die naturwissenschaftliche Untersuchung 
der metallurgischen Funde von Kierspe/-
J ubach talsp erre 

Im Mai 1992 konnten bei der Begehung 
der Grabung in der Jubachtalsperre mit 
den Herrn Dr. Sönnecken und Knau die 
Reste eisentechnologischer Tätigkeiten 
aus dem 14.15. Jh.n.Chr. geborgen 
werden. Die Ofenanlagen sowie Schlak
ken und Metall funde deuten auf die 
Weiterverarbeitung von Roheisen, das 
direkt am Ort gewonnen wurde. 
Auf die Verhüttung im Floßofen soll hier 
nicht näher eingegangen werden, obwohl 
auch diese Funde typisch glasiger Roh
eisenschlacken beiegt ist. 
Vielmehr soll durch archäometallurgische 
Untersuchungen versucht werden, die 
Technologie des Frischens, d.h. die Stahl
bzw. Schmiedeeisenproduktion im indi
rekten Verfahren durch Kohlenstoffent
zug des Roheisens, zu erfassen. 

Untersuchungsmaterialien: 
Die als Frischschlacken angesprochenen 
pyrometallurgischen Reste zeichnen sich 
durch eine rostbraune Farbe aus. Neben 
zahlreichen Poren besitzt diese Schlacke 
im Handstück Strukturen, die auf ein 
Fließen im teigigen Zustand hindeuten. 
Sie ist mit dem FeOGehalten von über 
80 Gew.% sehr eisenreich. Chemisch 
und mineralogisch sind diese Schlacken 
wüstitreichen Schmiedeschlacken ähn
lich. Daneben kommt Fayalit (Fe2Si04) als 
Hauptbestandteil vor. Reste metallischen 
Eisens als Einschluß im Wüstit (Fe^O) 
belegen, daß ein Teil des Wüstits aus der 
Oxidation von Eisen hervorgegangen ist. 
Bei dem geborgenen Metall handelt es 
sich um ein in eine flache, offene Form 
gegossenes Roheisen mit 3,4 Gew.% C. 
In der ferristischen Matrix liegt der Koh
lenstoff, wie im modernen Grauguß, als 
Graphitlamellen vor. Der Graphit ist um
geben von einem Schlackensaum aus 
Eisen und ManganPhosphaten mit Si02
Anteilen, wodurch eine gewisse Oxida
tion des Metalls angezeigt wird. Aller
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dings besitzt das Eisen nach Punktanaly
sen neben anderen Begleitelementen 
SiliziumGehalte bis zu 0,6 Gew.%. 
Weiterhin wurde ein ferristisches Vier
kanteisen, das neben zahlreichen Schlak
keneinschlüssen auch geringe Mengen 
von Korngrenzenzementit enthält. Sowohl 
pauschalchemisch als auch nach Punkt
analysen ist der Anteil der Begleitelemen
te in dem Schmiedeeisen gegenüber dem 
Gußeisen erniedrigt, lediglich der NiGe
halt ist mit ca. 0,2 Gew.% etwa iden
tisch. 

Interpretation: 
In der Literatur findet man für die frühe 
Neuzeit die Beschreibung eines einphasi
gen oder zweiphasigen Verfahrens, um 
dem Roheisen im Frischfeuer den Kohlen
stoff durch Oxidation zu entziehen. Das 
jeweilige Verfahren richtete sich nach der 
Art des Roheisens. Grauem Roheisen 
wurde in der sog. Schwabenschmiede in 
einem ersten Schritt zunächst das Silizi
um entzogen. Aus dem daraus hervor
gegangenen weißen Roheisen wurde in 
einem weiteren Schritt der jetzt im Kri
stallgitter eingebaute Kohlenstoff her
ausgebrannt. 
Im Siegerland hatte sich im 16. Jh. das 
Einmalschmelzen in der Art entwickelt , 
daß dem aus der Verhüttung hervorge
brachten weißen Roheisen der Kohlen
stoff durch Oxidation entzogen wurde. Es 
muß daher zunächst offen bleiben, ob 
dem geborgenen Roheisen bei der Verhüt
tung durch zu reduktive Bedingungen Si
Gehalte aufgeprägt wurden und es so 
unverwertbar war, oder ob im 15. Jh. in 
der Gegend um Kierspe graues Roheisen 
gefrischt wurde. Bei der Gußeisenplatte 
könnte es sich auch um ein Fertigprodukt 
handeln, das nicht im direkten Zusam
menhang mit dem in der Regel produzier
ten Roheisen steht. Fest steht, daß durch 
Oxidation im Frischfeuer und im Schlak
kenbad weißes Roheisen entkohlt wurde. 
Dieses Schlackenbad wurde durch Zu
schlag von Quarz und Hammerschlag 
erzeugt und ist durch die Frischschlacken 
überliefert, in denen Oxidation am Pha

senbestand und im Gefüge sichtbar ist. 
Der chemischen Zusammensetzung nach 
läßt sich das Schmiedeeisen unter Vor
behalt aus dem grauen Roheisen ableiten, 
da sich beim Frischen der Gehalt der 
leicht oxidierbaren Begleitelemente ver
ringert. Das würde bedeuten, daß in 
diesem Fall der Kohlenstoff durch Fri
schen weitgehend entfernt wurde 

Nach dem heutigen Kenntnisstand hatte 
sich im 11 .1 2.Jh.n.Chr. das Roheisen
verfahren entwickel t . Schlacken und 
Metalle unterscheiden sich deutlich von 
den Produkten im Rennfeuerverfahren. Da 
jedoch die Weiterverarbeitungsprozesse 
(Ausheizen, Frischen, Schmieden) ähnlich 
sind, ist die Ansprache der daraus resul
tierenden Schlacken oft schwierig. Nur 
die eingehende Untersuchung des gesam
t e n a r c h ä o m e t a l l u r g i s c h e n Fund 
spektrums macht eine Bestimmung mög
lich. 




